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Specificatii tehnice Colector Solar
cu tuburi superconductoare

(SHCMV)

Acest produs a adoptat standardul national Q/321282 YZD08 -2001
Producatorul detine sistem de control al calitatii certificate prin ISO9001: 2000
Acest produs este aprobat de standardul TUV EN12975
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Colector solar cu tuburi SHCMV

1. Model: Gm � � 70 � 1900 � colector solar
2. Numele produsului: Colector solar cu tuburi superconductoare SHCMV
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Colector solar cu tuburi SHCMV

Specificatii:

 Material colector: aliaje de aluminiu;
 Izolatia: vata minerala presata, interior cupru (T2)
 Cadrul: aliaj de aluminiu
 Diametrul tevii: � 35 mm
 Materialul de suprafata: nailon
 Diametrul interfatei �22mm
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Colector solar cu tuburi SHCMV

Test de eficienta efectuat in Spania (Colector cu t uburi SHCMV comparative cu
panou plan)
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Colector solar cu tuburi SHCMV

Inregistrarea testului de performanta:

Model: GM-�1900 -15

Locul: Gomon Group Latitudine:N32.02

Continut

Timp
2006-03-16
8:00-16:00

2006-03-23
8:00-16:00

2006-03-25
8 :00-16:00

2006-03-28
8:00-16:00

2006-03-31
8:00-16:00

Vreme Insorit Insorit Innorat Insorit
Innorat

Innorat

Viteza vantului m/s <4 <4 <4 <4 <4

Temperatura medie C 17 20 17 15 17

Radiatia solara pe
unitate MJ/m2 17.72 14.61 12.27 18.97 9.49

Radiatia totala 42.5 35 30.6 45.52 22.77

Capacitate apa 150 Litri

Directia Sud

Unghiul 45 de grade

Suprafata de
iluminare m2 2.4

Temperatura de
pornire a apei C

26 38 24.5 22 17

Temperatura de
oprire C

58 63 48 54 37

Diferenta de
temperat.

32 25 23.5 32 20

Cantitate caldura
primita MJ

20.16 15.75 14.81 20.16 12.6

Cantitate de caldura
pe unitate MJ/m2 8.06 7.65 8.21 7.52 9.4

Standardul internat.
de caldura MJ/m2 >7.0

Eficienta sistemului 47% 45% 48% 45% 55%

Sistem international >45%
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Colector solar cu tuburi SHCMV

Tub superconductor SHCMV:
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Colector solar cu tuburi SHCMV

Descrierea tehnica completa a tuburilor SHCMV:

Materialul sticlei Sticla borosilicata de inalta calitate
Diametrul sticlei tubului 70mm
Grosimea peretului 2.5mm
Diametrul capatului schimbatorului de caldura �14*75mm
Greutatea unui tub 2.2 kg.
Vid ridicat cu stabilitate indelungata 5*10-3Pa
Materialul absorbantului Aluminiu
Invelisul Aluminiu Nitrid
Coeficient de absorbtie ��0.94
Coeficient de emisie ��0.08
Rezistenta la vant 30m/s
Rezistenta la inghet -500C
Rezistenta la grindina �35mm
Temperatura insolatiei 2500C
Temperatura de pornire �25 0C
Alimentarea 120W

Material: sticla borosilicate conform cu ISO3585: 1991
Transmisia sticlei borosilicate: �0.92
Absorbtia solara a invelisului absorbat selectiv: ��0.94
Emitenta emisferica: � 0.08
In concordanta cu GB/T 9505-1998
Temperatura de pornire: Nu mai mult d e 250C
Timpul de pornire: nu mai mult de 2 minute in conditii normale
Performanta izotermica: Toleranta de temperatura intre doua puncte alese aleatoriu nu depaseste 2 0C dupa 5
minute de functionare
Rezistenta la temperaturi scazute: nu se intampla sparger i pana la -500C
Presiunea aerului: ¢P   5*10 -3Pa
Rezistenta impactului la caldura: Nici un fel de pa gube dupa in urma a trei impacturi alternative cu apa rece
sub 250C si apa calda de peste 900C
Rezistenta la presiune: poate suporta 0.6 MPa.
Rezistenta la grindina: nici un fel de paguba in urma impactului cu grindina ¤35mm
Infatisarea standard: culoarea invelisului selective absorbent trebuie sa fie uniforma fara incretituri si fara
exfolieri. Partile suportului  in interiorul tubului trebuie sa fie corecte si bine stranse .
Toleranta permisa a diametrului tuburilor borosilicate trebuie sa fie in concordanta cu ISO4803: 1978.
Curbarea tuburilor borosilicate nu trebuie sa fie mai mare de 0.3%.
Diametrul schimbatorului de caldura este ¤14mm, si trebuie sa se potriveasca standa rdului.
Sectiunea transversala a tubului la 40 -60mm de capatul flansei, trebuie sa fie rotunda. Ratia dintre
dimensiunile diametrului tubuluinu trebuie sa fie mai mare de 1.02
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Colector Solar cu tuburi SHCMV

Grafic de eficienta


